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REVIZYON NO| TARIH [ACTIRLAMA
00 28.04.2012 |1k yayin
01 01.11.2013 |Eodlama sistem defish.
02 02.06.2014 | Talimatta genel degigiklik yapald.

@ilgisayar acihr. DMA cihazi on/off digmesinden aghr)

\ 4

Isitici Unitesi ¢ikarilarak numune bolmesi agllir.

\ 4

Yapilacak olan analize gore (stress strain, bending..) uygun aparatlar secilerek
cihazin numune bélmesine monte edilir.

\ 4

Uygun boyutta kesilmis olan numune cihaza yerlestirilerek kapak kapatilir.

\ 4

Bilgisayarin masadistiinden “DMA control software” ikonuna basilarak cihaz programi agilir.

\ 4

Acilan mentiden “Std. Air Oven” ikonu
segilir.

\ 4

Meniiden “experiment wizard” ikonu tuslanir.

\ 4
Experiment conditions” penceresinden istenilen

deney parametreleri isaretlenir.
“Next” ikonu ile bir sonraki asamaya gecilir.

. A4
ligili bolimlere frekans, baslangi¢ sicakhig ve bitis sicaklik
degerleri yazilir.
“Next” ikonu ile bir sonraki asamaya gegilir

«Deformation Mode» mer:[Js(jnden analiz trd segilir.
Numune boyutlari kismi doldurulur.
“Next” ikonu ile bir sonraki asamaya gegilir.
Dosyaya isim verilir ve kaydedilir.

\ 4
Gelen ekranda “Go” tusuna basilarak deney
baslatilir.

\ 4
<Deney bittikten sonra firinin sogumasi beklenir ve numune haznesi agcilir. Numune>

¢ikarilarak cihaz ve bilgisayar kapatilir.
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